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Avant-propos

Le présent document (EN 10025-2:2004) a été élaboré par le Comité Technique ECISS/TC 10 “Aciers de
construction — Prescriptions de qualité”, dont le secrétariat est tenu par le NEN.

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique, soit

par entérinement, au plus tard en mai 2005 et toutes les normes nationales en contradiction devront étre retirées
au plus tard en mai 2005.

Ce document remplace 'EN 10025:1990 + A1:1993, Produits laminés & chaud en aciers de construction non
alliégs — Conditions techniques de livraison.

Les titres des autres parties de cette Norme européenne sont les suivants :
» — Partie 1: Conditions techniques générales de livraison

— Partie 3:Conditions techniques de livraison pour les aciers de construction soudables & grains fins a I'état
normalisé/laminage normalisé

— Partie 4 : Conditions techniques de livraison pour les aciers de construction soudables & grains fins obtenus
par laminage thermomécanique

— Partie 5: Conditions techniques de livraison pour les aciers de construction & résistance améliorée & la
corrosion atmosphérique

— Partie 6: Conditions techniques de livraison pour produits plats des aciers & haute limite d'élasticité a I'état
trempé et revenu

Le présent document a été établi dans le cadre du mandat M120 donné au CEN par la Commission Européenne et
I'Association Européenne de Libre Echange, et vient a I'appui des exigences essentielles de la Directive UE sur les
produits de construction (89/106/CEE). Pour les rapports avec la Directive UE sur les produits de construction, voir
I'Annexe ZA de EN 10025-1:2004.

Selon le Réglement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont
tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark,
Espagne, Estonie, Finlande, France, Gréce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte,
Norvége, Pays-Bas, Portugal, République Tchéque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suéde et Suisse.
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1 Domaine d'application

La présente partie 2 du présent document spécifie, avec la partie 1, les conditions techniques de livraison des
produits plats et longs et des produits semi-finis destinés a étre transformés en produits plats et longs en aciers
non alliés de qualité laminés a chaud, dans les nuances et qualités données dans les Tableaux 2 & 6 (composition
chimique) et 7 &4 9 (caractéristiques mécaniques), dans les conditions de livraison spécifiées en 6.3. Trois aciers de
construction mécanique sont également spécifiés dans le présent document (voir Tableaux 3 et 5 (composition
chimique) et Tableau 8 (caractéristiques mécaniques). Le présent document n'est pas applicable aux profils creux
de construction (voir EN 10210-1 et EN 10219-1).

Les conditions techniques de livraison s'appliquent aux épaisseurs > 3 mm et < 150 mm pour les produits longs de
nuance $450J0. Les conditions techniques de livraison s'appliquent aux épaisseurs < 250 mm pour les produits
plats et longs de toutes les autres nuances et qualités. En outre, pour les produits plats des qualités J2 et K2, les

conditions techniques de livraison s’appliquent aux épaisseurs < 400 mm.

Les produits en nuances d'acier S185, E295, E335 et E360 ne peuvent pas porter le marquage CE.

Les aciers spécifiés dans la présente partie 2 ne sont pas destinés & subir un traitement thermique. Le traitement
de relaxation est admis (voir aussi la note en 7.3.1.1 de EN 10025-1:2004). Les produits livrés dans I'état +N
peuvent étre formés & chaud et normalisés aprés livraison (voir Article 3).

NOTE 1 Il convient que les demi-produits, qui doivent étre transformés en produits finis laminés conformes au présent
document, fassent l'objet d'un accord particulier lors de I'appel d'offres et de la commande. La composition chimique peut
également faire I'objet d'un accord au moment de la commande, toutefois il convient que les valeurs soient dans les limites
indiquées dans les Tableaux 2 et 3.

NOTE2  Pour certaines nuances et formes de produits, on peut spécifier, lors de Pappel d'offres et de la commande,
l'aptitude & des applications particuliéres (voir 7.4.2 et 7.4.3 et Tableau 10).

2 Reéférences normatives
Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les

références datées, seule I'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la derniére édition du document
de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

2.1 Normes générales

EN 1011-2, Soudage - Recommandations pour le soudage des matériaux métalliques - Partie 2: Soudage a l'arc
des aciers ferritiques.

EN 10020, Définition et classification des nuances d'aciers.

EN 10025-1:2004, Produits laminés & chaud en aciers de construction — Partie 1 : Conditions techniques générales
de livraison.

EN 10027-1, Systémes de désignation des aciers — Partie 1: Désignation symbolique, symboles principaux.
EN 10027-2, Systémes de désignation des aciers — Partie 2 : Systéme numérique.

EN 10163-1 Conditions de livraison relatives & I'état de surface des tbles, larges plats et profilés en acier laminés a
chaud — Partie 1: Généralités.

EN 10163-2, Conditions de livraison relatives & I'état de surface des téles, larges plats et profilés en acier laminés
8 chaud — Partie 2: Téles et larges bandes.

EN 10163-3, Conditions de livraison relatives & I'état de surface des téles, larges plats et profilés en acier laminés
8 chaud — Partie 3 : Profilés.
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EN 10164, Acier de construction avec caractéristiques de déformation améliorées dans le sens perpendiculaire a la
surface du produit — Conditions techniques de livraison.

EN 10221, Classes de qualité de surface des barres et fils machine — Conditions techniques de livraison.

CR 10260, Systémes de désignation des aciers — Symboles additionnels.

2.2 Normes concernant les dimensions et tolérances (voir 7.7.1)

EN 10017, Fil machine en acier non allié d'usage général destiné au tréfilage ou a l'étirage — Dimensions et
tolérances.

EN 10024, Poutrelles en | a ailes inclinées laminées a chaud — Tolérances de forme et de dimensions.

EN 10029, Téles en acier laminées a chaud, d'épaisseur égale ou supérieure & 3mm — Tolérances sur les
dimensions, la forme et la masse.

EN 10034, Poutrelles | et H en acier de construction — Tolérances de forme et de dimensions.
EN 10048, Feuillards laminés & chaud — Tolérances de dimensions et de forme.

EN 10051, Téles, larges bandes et larges bandes refendues laminées & chaud en continu en aciers alliés et non
alliés — Tolérances sur les dimensions et la forme.

EN 10055, Fers T a ailes égales et & coins arrondis en acier laminés a chaud — Dimensions et tolérances sur la
forme et les dimensions.

EN 10056-1, Comniéres en acier de construction a ailes égales et a ailes inégales — Partie 1 : Dimensions.

EN 10056-2, Comniéres en acier de construction & ailes égales et & ailes inégales — Partie 2: Tolérances sur la
forme et les dimensions.

EN 10058, Plats en acier laminés a chaud pour usages généraux — Dimensions et tolérances sur la forme et les
dimensions.

EN 10059, Carrés en acier laminés a chaud pour usages généraux — Dimensions et tolérances sur la forme et les
dimensions.

EN 10060, Ronds en acier laminés & chaud pour usages généraux — Dimensions et tolérances sur la forme et les

N dimensions.

EN 10061, Hexagones en acier laminés & chaud — Dimensions et tolérances sur la forme et les dimensions.
EN 10067, Plats & boudin laminés a chaud — Dimensions et tolérances sur la forme, les dimensions et la masse.

EN 10162, Profilés en acier laminés & froid — Conditions techniques de livraison — Tolérances sur les dimensions et
la section transversale.

EN 10279, Profilés U en acier laminés a chaud — Dimensions et tolérances sur la forme et les dimensions.

2.3 Normes d'essais

EN 10160, Contréle ultrasonore des produits plats en acier d'épaisseur égale ou supérieure a8 6 mm (méthode par
réflexion).

EN 10308, Produits sidérurgiques — Contréle ultrasonore des poutrelles & ailes larges et des poutrelles IPE.
EN 10308, Essais non destructifs — Contréle ultrasonore des barres en acier.

EN ISO 643, Aciers - Détermination micrographique de la grosseur de grain apparente. (1ISO 643:2003)
6
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3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans EN 10025-1:2004 ainsi que les
termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1

laminage normalisant

procédé de laminage dans lequel la déformation finale est effectuée dans une certaine gamme de températures
conduisant & un matériau de condition équivalente a celle obtenue aprés normalisation, de sorte que les valeurs
spécifiées de caractéristiques mécaniques sont maintenues méme aprés un traitement de normalisation

La désignation abrégée de cet état de livraison est +N.
NOTE Dans les publications internationales, le laminage normalisant et le laminage thermomécanique peuvent
indifféremment étre désignés par I'expression «laminage contrdlé». Cependant, compte tenu des différentes possibilités de

mise en ceuvre des produits, il est nécessaire de faire une distinction entre ces termes.

3.2
brut de laminage
condition de livraison sans condition particuliére de laminage et/ou de traitement thermique

La désignation abrégée de cet état de livraison est +AR

3.3

laminage thermomécanique

procédé de laminage dans lequel la déformation finale est effectuée dans une certaine gamme de températures
conduisant & un état du matériau présentant certaines caractéristiques qui ne peuvent étre obtenues ou
conservées par un traitement thermique seul

NOTE 1 Un chauffage ultérieur au-dessus de 580 °C peut altérer les valeurs de résistance mécanique. Si des températures
supérieures a 580 °C sont nécessaires, cela doit étre indiqué au fournisseur.

NOTE2 Le laminage thermomécanique conduisant & I'état de livraison M peut inclure des procédés a vitesse de
refroidissement accélérée, avec ou sans revenu y compris auto-revenu, mais a I'exclusion de la trempe directe et de la trempe
suivie d'un revenu.

NOTE3  Dans certaines publications, on rencontre aussi I'expression TMCP (procédé thermomécanique contrdlé).

4 Classification et désignation
4.1 Classification

4.1.1 Principales classes de qualité

Les nuances d'acier spécifiées dans cette Norme européenne sont classées comme aciers de qualité non-alliés,
conformément a I'EN 10020.

4.1.2 Nuances et qualités

Le présent document spécifie huit nuances d'acier, S185, S235, S275, S355, S450, E295, E335 et E360,
différenciées par leurs caractéristiques mécaniques.

Les nuances d'acier S235 et S275 peuvent étre fournies dans les qualités JR, JO et J2. La nuance d'acier S355
peut étre fournie dans les qualités JR, J0, J2 et K2. La nuance d'acier S450 est fournie dans la qualité JO.

Les qualités se distinguent par la valeur spécifiée d'énergie de rupture en flexion par choc.
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4.2 Désignation

4.2.1 La désignation doit étre conforme & EN 10025-1,

NOTE Pour une liste des anciennes désignations correspondantes et des anciennes désignations de EN 10025:1990 et de
EN 10025:1980+A1:1993, voir le Tableau A.1 de 'Annexe A.

4.2.2 La désignation doit comporter :

— numéro de la présente Norme européenne (EN 10025-2) ;

— désignation symbolique ou numérique, la désignation symbolique étant représentée par :
— symbole S (pour aciers de construction métallique) ou E (pour aciers de construction mécanique) ;
— valeur minimale spécifiée de la limite d’élasticité pour une épaisseur < 16 mm, exprimée en MPa) ;

— ¢s'ily a lieu, désignation de la qualité (voir 4.1.2), soit la valeur spécifiée de I'énergie de rupture en flexion
par choc ;

— ¢s'il'y a lieu, symbole supplémentaire C pour I'aptitude & I'application particuliére (voir les Tableaux 10, 11,
12 et 13);

— indication "+N” ou "+AR" si le produit est commandé et livré a I'état "+N" ou a I'état "+AR" (voir 3.1, 3.2 et 6.3).
L'indication "+N ou +AR" doit également étre ajoutée a la désignation numérique de I'acier.

EXEMPLE Acier de onstruction (S) ayant une valeur minimale spécifiée de la limite d'élasticité de 355 MPa®) 3
température ambiante et une valeur minimale d'énergie de flexion par choc de 27 J & 0 °C (J0), apte au bordage 4 froid (C), état
de livraison laminage normalisant ou brut de laminage :

Acier EN 10025-2 - S355J0C +N (ou +AR)
ou

Acier EN 10025-2 - 1.0554 + N (ou +AR)

5 Informations a fournir par I'acheteur

~ 5.1 Informations obligatoires
Les informations & fournir par I'acheteur au moment de la commande sont spécifiées dans EN 10025-1.

Outre celles spécifiées dans EN 10025-1, les informations suivantes doivent étre fournies par l'acheteur au
moment de la commande :

a) s'il'y alieu de soumettre le produit & des contréles et essais spécifiques ou non spécifiques, ainsi que le type
de document de contrdle requis (voir 8.2) ;

b) si la vérification des caractéristiques mécaniques de la qualité JR et des nuances d'acier E295, E335 et E360
doit étre effectuée par lot ou par coulée (voir 8.3.1.1).

5.2 Options

Un certain nombre d'options sont spécifiées a I'Article 13. Si I'acheteur ne donne aucune indication quant a
I'exécution de I'une quelconque de ces options, le fournisseur doit livrer selon la spécification de base.

1) 1MPa=1N/mm?2
8
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6 Procédé de fabrication

6.1 Procédés d'élaboration de I'acier

Le procédé d'élaboration de I'acier doit étre conforme a EN 10025-1. Le procédé d'élaboration de I'acier doit étre
indiqué & I'acheteur si ceci a été spécifié lors de la commande, sauf dans le cas de ['acier S185.

Voir option 1.

6.2 Désoxydation

6.2.1 Le mode de désoxydation doit &tre comme indiqué dans les Tableaux 2 et 3.

6.2.2 Les modes de désoxydation sont désignées comme suit :

a) Facultatif - Mode laissé au choix du producteur ;

b) FN - Acier effervescent non autorisé;

¢) FF - Acier totalement calmé contenant des éléments fixant I'azote en quantité suffisante pour fixer I'azote (par
exemple teneur minimale en aluminium total de 0,020 %). On recommande d’ordinaire au minimum un rapport

de 2:1 entre l'aluminium et I'azote lorsqu'il n'y a pas d'autres éléments fixant I'azote. Ces autres éléments
doivent étre indiqués dans le document de contréle.

6.3 Etat de livraison

L'état de livraison des produits longs et des produits plats laminés en continu (train & bandes) peut étre +AR, +N ou
+M au choix du producteur. L'état de livraison des produits issus de laminage réversible (quarto) peut seulement
étre +AR ou +N au choix du producteur.

L'état de livraison +AR ou +N peut étre commandé.

Voir option 19A.

Si un document de contrdle est requis (voir 8.2), I'état de livraison doit étre indiqué dans le document de contréle
par son symbole spécifique (+N, +AR ou +M). Dans le cas ol les produits sont commandés & I'état +N ou +AR, le
symbole spécifique(+N ou +AR) doit étre ajouté a la désignation (voir 4.2.2).

7 Exigences

7.1 Généralités

Les exigences suivantes s'appliquent lors de I'exécution de I'échantillonnage, de la préparation des éprouvettes et
des essais spécifiés aux Articles 8, 9 et 10.

7.2 Composition chimique

7.2.1 La composition chimique déterminée par une analyse de coulée doit étre conforme aux valeurs indiquées
dans les Tableaux 2 et 3.

7.2.2 Les limites supérieures applicables pour I'analyse sur produit sont données dans les Tableaux 4 et 5.
L'analyse sur produit doit étre effectuée lorsque cela est spécifié¢ au moment de la commande.

Voir option 2.

7.2.3 Les valeurs maximales du carbone équivalent pour les nuances S235, S275, S355 et S450, basées sur

'analyse de coulée, indiquées au Tableau 6 doivent étre respectées. Pour la formule de la valeur de carbone
équivalent, voir 7.2.3 de EN 10025-1:2004.

9
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7.24 Pour toutes les qualités des nuances S235, S275 et S355 l'exigence supplémentaire suivante de
composition chimique doit faire I'objet d'un accord lors de la commande :

— teneur en cuivre comprise entre 0,25 % et 0,40 % a I'analyse de coulée et entre 0,20 % et 0,45 % a l'analyse
sur produit. Dans ce cas, la valeur maximale de carbone équivalent indiquée au Tableau 6 doit étre
augmentée de 0,02 %.

Voir option 20.
7.2.5 Lorsque les nuances S275 et S355 sont livrées avec une teneur limitée en Si pour étre apte & la
galvanisation par exemple, il peut étre alors nécessaire d'augmenter la teneur d’autres éléments comme C ou Mn

pour atteindre les caractéristiques exigées en traction, les valeurs maximales de carbone équivalent du Tableau 6
doivent étre augmentées comme suit :

— pour Si 0,030 %, augmenter le CEV de 0,02 % ;

— pour Si £0,25 %, augmenter le CEV de 0,01 %.
7.3 Caractéristiques mécaniques

7.3.1 Généralités

7.3141 Pour les produits livrés selon les conditions de contrdle et d'essai conformes aux Articles 8, 9 et 10 et
dans l'état de livraison spécifié en6.3, les caractéristiques mécaniques doivent éire conformes aux valeurs
indiquées dans les Tableaux 7, 8 et 9.

7.3.1.2 Pour les produits commandés et livrés & I'état normalisé ou laminage normalisant (voir 6.3), les
caractéristiques mécaniques doivent satisfaire aux valeurs des Tableaux 7, 8 et 9 a I'état de livraison normalisé ou
normalisé par traitement thermique apreés la livraison,

7.31.3 Pour les produits livrés bruts de laminage avant de subir un traitement de normalisation effectué par
l'acheteur, les échantillons doivent étre soumis & un traitement de normalisation si spécifi¢ au moment de la
commande. Les valeurs obtenues avec les échantillons normalisés doivent étre conformes au présent document.
Les résultats doivent étre reportés dans le document de contrble.

Voir option 198

NOTE Les résultats de ces essais ne représentent pas les caractéristiques des produits livrés mais indiquent le niveau des
caractéristiques qui peuvent étre obtenues par un traitement de normalisation correct.

7314 Pour les produits plats, c'est I'épaisseur nominale qui est a prendre en considération. Pour les produits

longs de section irréguliére, c'est I'épaisseur nominale de la partie de la piéce sur laquelle les échantillons ont été
prélevés qui est & prendre en considération (voir Annexe A de EN 10025-1:2004).

7.3.2 Caractéristiques de flexion par choc

7.3.21 La vérification de la valeur de I'énergie de flexion par choc doit étre effectuée conformément a
EN 10025-1.
7.3.2.2 Les caractéristiques de flexion par choc des produits de qualité JR ne sont vérifiées que si cela est

spécifié lors de la commande.

Voir option 3.

7.3.2.3 Pour les produits des qualités J2 et K2 d'épaisseur nominale <6 mm, la grosseur du grain ferritique
doit étre > 6, vérifice par la méthode décrite dans EN ISO 643, si spécifié lors de la commande.

Voir option 21.
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Lorsque I'aluminium est utilisé comme élément d'affinage du grain, I'exigence concernant la grosseur du grain est
satisfaite si la teneur en aluminium a l'analyse de coulée n'est pas inférieure a 0,020 % d'aluminium total ou, au
choix, & 0,015 % d'aluminium soluble a I'acide. Dans ce cas, la vérification de la grosseur de grain n'est pas
exigée, mais la teneur en aluminium doit étre indiquée dans le document de contrdle.

7.3.3 Caractéristiques améliorées de déformation dans le sens perpendiculaire a la surface

Par accord lors de la commande, les produits de qualités J2 et K2 doivent respecter I'une des caractéristiques de
I'EN 10164.

Option 4.
7.4 Caractéristiques technologiques

7.41 Soudabilité

7411 Les exigences générales concernant le soudage des aciers de qualités JR, JO, J2 et K2 sont données
dans EN 1011-2.

NOTE A mesure que I'épaisseur et le niveau de résistance du produit augmentent, une fissuration a froid peut intervenir.
La fissuration a froid résulte d’'une combinaison des facteurs suivants :

— lateneur en hydrogéne diffusible dans le métal apport ;
— une structure fragile de la zone affectée thermiquement;
— des concentrations importantes de contraintes de traction dans I'assemblage soudé.

74.1.2 Le présent document ne donne aucune information sur la soudabilité des nuances d'acier S185, E295,
E335 et E360 du fait qu'il n’est pas spécifié d'exigences concernant la composition chimique.

7.4.2 Aptitude au formage

NOTE Des recommandations relatives au formage a chaud ou a froid figurent dans le document CECA IC2. Bien que le
document CECA IC 2 concerne spécifiquement les aciers & grains fins, les recommandations qu'il contient peuvent aussi étre
appliquées aux nuances d'aciers de I'EN 10025-2:2004.

74.21 Formage a chaud

Seuls les produits commandés et fournis a |'état normalisé ou de laminage normalisant doivent satisfaire aux
prescriptions des Tableaux 7, 8 et 9 si un formage a chaud est effectué aprés livraison (voir 7.3.1.2).

7.4.2.2 Aptitude au formage a froid

7.4.2.21 Généralités

Lors de la commande, les nuances et qualités aptes au formage a froid et les aciers de construction mécanique
aptes a I'étirage a froid doivent étre désignés par la désignation symbolique appropriée de I'acier comportant le
symbole C ou GC), soit par la désignation numérique de l'acier, comme indiqué dans les Tableaux 10 413
(voir 4.2.2).

NOTE Le formage a froid peut entrainer un réduction de la ductilité. En outre il est nécessaire d'attirer lattention sur le
risque de rupture fragile associé a la galvanisation a chaud.
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7.4.2.2.2 Aptitude au bordage

Si spécifié lors de la commande, les tdles, bandes, larges-plats et les laminés marchands (largeur < 150 mm)
d’épaisseur nominale <30 mm doivent étre aptes au bordage sans fissuration avec les rayons de courbure
minimaux indiqués au Tableau 12. Les nuances et qualités concemées sont données au Tableau 10.

Voir Option 11.

7.4.2.2.3 Profilage a froid sur galets

Si spécifié lors de la commande, les toles et bandes d'épaisseur nominale < 8 mm doivent étre aptes au profilage a
froid sur galets (par exemple conformément a I'EN 10162). Cette aptitude est applicable pour les rayons de
courbure indiqués dans le Tableau 13. Les nuances et qualités concernées sont données au Tableau 10.

Voir option 12,

7.4.2.2.4 Etirage de barres

Si convenu lors de la commande, les barres doivent étre aptes a I'étirage & froid. Les nuances et qualités
concernées sont données aux Tableaux 10 et 11.

Voir option 22.

7.4.3 Aptitude a la galvanisation a chaud

Les exigences concernant la galvanisation a chaud doivent faire I'objet d’'un accord entre le producteur et
I'acheteur.

Il convient d'utiliser FTENISO 1461 et EN 1SO 14713 pour établir ces exigences. La définition de classes d’aptitude
fondées sur les limitations en composition chimique reportées au Tableau 1 peut étre utilisée a titre indicatif.

Tableau 1 — Classes d'aptitude a la galvanisation a chaud fondées sur I'analyse de coulée (a titre indicatif)

Classes Eléments en % en masse
Si Si+25P P
Classe 1 <0,030 <0,090 -
Classe 22 <0,35 - -
Classe 3 0,14 < Si< 0,25 - <£0,035
8  Laclasse 2 s'applique seulement a des alliages spéciaux de zinc.

Pour la classe 1 la valeur maximale du carbone équivalent reportée au Tableau 6 doit étre augmentée de 0,02.
Pour la classe 3 la valeur maximale du carbone équivalent reportée au Tableau 6 doit étre augmentée de 0,01.
Ces augmentations s’appliquent pour S275 et S355 (voir 7.2.5).

Voir option 5.

NOTE Il convient de tenir compte de la forme du produit, de la composition du bain de zinc, d’autres réglages du traitement
de galvanisation et d'autres facteurs lors de I'établissement d’un accord sur les exigences concernant la galvanisation a chaud.

7.4.4 Aptitude a l'usinage
Toutes les nuances et qualités d'acier peuvent étre usinées a 'aide d’opérations courantes.

NOTE En raison de la forte ductilité des qualités JR, JO, J2 et K2 des problémes peuvent intervenir dans la formation du
copeau et la qualité de la surface. En général une teneur plus élevée en S augmente I'aptitude a I'usinage. Un traitement
approprié au Ca applicable aux produits longs améliore les caractéristiques d'usinage (voir note © du Tableau 2 et note ©du
Tableau 3).
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7.5 Etat de surface

7.5.1 Bande

Il convient que I'état de surface ne compromette pas un emploi approprié a la nuance d'acier si une mise en ceuvre
correcte de la bande est appliquée.

7.5.2 Toles, larges-plats

L'EN 10163 parties 1 et 2 s'applique en ce qui concerne les discontinuités de surface admissibles et la réparation
des defauts de surface par meulage et/ou soudage. La classe A, sous-classe 1 de I'EN 10163-2 doit étre
appliquée, sauf indication contraire lors de la commande.

Voir option 15.

7.5.3 Profilés

L'EN 10163 parties 1 et 3 s'applique en ce qui concerne les discontinuités de surface admissibles et la réparation
des défauts de surface par meulage et/ou soudage. La classe C, sous-classe 1 de I'EN 10163-3 doit étre
appliquée, sauf indication contraire lors de la commande.

Voir option 16.

7.5.4 Barres et fils machine

L'EN 10221 s'applique en ce qui concerne les discontinuités de surface admissibles et la réparation des défauts de
surface par meulage et/ou soudage. La classe A de 'EN 10221 doit étre appliquée, sauf indication contraire lors de

la commande.

Voir option 17.

7.6 Santeé interne

Le niveau admissible des défauts internes des imperfections internes doit étre conforme a EN 10025-1.
Voir option 6 (pour les produits plats).

Voir option 7 (pour les poutrelles H & ailes paralléles et les poutrelles IPE).

Voir option 8 (pour les barres).

7.7 Dimensions, tolérances sur les dimensions et la forme, masse

7.7.1 Les dimensions, ainsi que les tolérances sur les dimensions et la forme, doivent étre conformes aux
exigences spécifiées dans la commande par référence aux Normes européennes applicables (voir 2.2 et 7.7.1 de
EN 10025-1:2004).

Pour les tolérances sur les toles laminées & chaud, les exigences de base doivent étre conformes avec EN 10029,
comprenant la classe A de tolérances et épaisseur, sauf accord contraire a la commande.

Voir option 18.

Pour les tdles découpées dans des bandes laminées a chaud en continu, les tolérances sur I'épaisseur doivent
étre conformes a I'EN 10051.

7.7.2 La masse nominale doit &tre conforme a EN 10025-1.
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